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- -
-

435  1064 ;
- - -

 (
) , -

.
- -
-SBO -

.

-
, -

.
-BiBO

-  (BO4)
5 . -

-
 Pbc21 (  a = 4,4506 Å, b = 18,4557 Å, 

c = 4.2806 Å,  = 6,38 / 3). -
, -

 1. -BiB3O6

.

 A B C D 

na 4.05933 0.07214 0.01401 0.01132 

nb 3.97926 0.07247 0.01219 0.00988 

nc 4.26458 0.09243 0.02743 0.00548 
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. 1.

( )  YAG:Nd ( ).

     
. 2.  ( )

 ( ) .

-
: a/ X/ ny, b/ Y/ nx,

c/ Z/ nz.
 1 

-BiBO,  10 % . -
-BiBO.

 2
,  0,3  4,2 .  2

 435-1060 
. -

n2 = A + B/ (1 + C· 2) + D· 2  1. 
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,  1064 . -
 KTiOPO4 ( ) [1]. -

- -
. -

- -
 2. , -

BiBO ,
-BaB2O4 (BBO), -SBO -BiB3O6 ( -BiBO),
 LiB3O5 (LBO).

 II 
 1,285  1,6 ,

. .

 2. - -
.

 BBO 
[2] 

LiNbO3

[2] 
LBO
[2] 

-SBO
[3] 

-BiBO
[4] 

-BiBO 

. . 3m 3m mm2 mm2 2 mm2 

-

( )

0,198-2,6 0,35-5 0,16-
2,3 

0,125-
4,5

0,27-3,5 0,3-4,2 

. ., 
/

d21=d16 -2,3 -2,1 0 0 2,3 0

d22 2,3 2,1 0 0 2,5 0

d14=d25=d36 0 0 0 0 2,4 0

d31 0,1 -4,3 -0,67 0,8 0 -

d32 0,1 -4,3 0,85 1,1 0 -

d33 0 -27 0,04 1,5 0 2,4 

d15 0,1 -4,3 -0,67 - 0 0,9 

d24 0,1 -4,3 0,85 - 0 1,6 

d16 0 0 0 0 2,8 0 
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Nd:YAG  1,32 . , -
- -

, - -
 1,2 / ,  BBO. 

-
-  1,3 

- -
 3. -

-BiBO -
.

-
-SBO, 

 3. , -
-

- .

-BiBO LBO [5] 
CsLiB3O5

[5] 

-BiBO

[6] 

BBO

[6] 

II I I I I 

I , 1,285/ 1,32 
1,284/ 

1,307 
1,268 1,3 1,32 

, ° 90/ 63 25,7/ 0 - 0 - 

, ° 90  52,9/ 86,2 27,6 14 19,3 

, °. 4,7/ 0,8  0,1/ 3,7 - - - 

,°. 5,13/ 5,17  3,12/ 0,62 0,067 0,1 0,04 

, · 1,2/1,4 78,7/ 80 - - 6,1 

d , / 1,6/ 1,2  0,1/ 0,97 0,39 3,1 1,5 

, ° 0/ 0,4 - - 1,4 2,8 
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. 4.  c .

-SBO
.

 SrO·2B2O3 -
-SBO, -

- .
-SBO (

-BiB3O6) -
(BO4)

5 .
Pnm21 (  a = 4.4145(4) Å, b = 10.6827(10) Å, 
c = 4.2234(4) Å,  = 4.011 / 3 [7]). 

-
-

. -
-SBO , -

 SrBaNO3 [8], -
-SBO.

-SBO , -
, -

-
.
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-
: -SBO -

 - -SBO,  Sr4B14O25

 – .
-SBO, -

. . . :
,

 P3, a=b= 17.145(1) , c=4.2527(5) 

, -
(BO4)

5  (BO3)
3

1:1. -
.  6. 

-
.

-SBO
, -

, ,  800
-SBO,  950 -
. -SBO -

SBO  7, -
-  Sr4B14O25,
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. -
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. 7.  SrO·2B2O3

.

 SrO·2B2O3, -
, .

, -
-

 STA 449C Jupiter 
 Netzsch , -

. -
 ~20 .

, -
 - , . . -

- .
 ( . . 8 , -

 – ,
).

, , « » ( .  8 ).

( .  8 ).

 ( )  ( -
) -
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 665 ,
. -

,  20% ,
, -

 ( . . 9). 

-
 665 , -

. -
 10. , -

,  0,3 .%,
,  2,5 .% -

,  7,5 .%
 20 .%. 

-
SBO  (~ 3 3 5 3) -

. , -
.  11 -

.
 4. 

 12 ,
,

, -
. ,

 ~ 0,672  I 
 ~ 1,074  II .

-
-SBO - -

, -SBO , -
 5 (  0,670 )  6 (
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. 11. -SrB4O7.
( ) – 

 I ; (+) - , ;

1,064 ). , -
SBO -

- .

 4. -SrB4O7

.

 A B C D 

no 2,72341 0,01523 0,00772 0,01776 

ne
0,435-1,064 

2,62013 0,01396 0,00478 0,01605 

 = 0,336 
2,62188 0,01324 0,01097 0,01714 

 5. -SrB4O7

 672 .

I, , . , .· , · ,

-SBO 0,672 90 2.410 0,32 0 

-BBO [6] 0,675 52 0,03 - 4,3 

-BiBO [6] 0,675 55 0,01 - 3,9 
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. 12.  I  II -
 ( ),  ( )  ( ) -

-SrB4O7.

 6. -SrB4O7

 1064 .

-SBO KTP LBO  BBO KH2PO4 -BiBO 

I, 1.074 1.064 1.064 1.064  1.064 1.064 
, ° - 22.3 [9] 11.6 [11] - - 90 
, ° 90 90 90 19.3 [11] 58 [10] -11[12] 

,°.· - 1.05 [9] 
0.015 
[11] 

- - - 

,°.· 4.34 3.37[9] 0.47 [11] 0.05 [11] 0.3 [10] 0.07[12] 
, · 3.8 0.55 [9] 3,76 [12] 1.96 [12] - 1.12[12] 

, ° 0 0.2 [10] 0.35 [11] 3.2 [11] 1.4 [10] 1.26 [6] 
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